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Abstrak. Penelitian ini tentang sintesis CMC dari variasi jenis pelarut selulosa masih belum banyak 
dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik CMC yang dihasilkan dari variasi jenis 
pelarut selulosa yang merupakan bahan dasar sintesis CMC. Penelitian ini terdiri dari 4 tahap, tahap 
pertama adalah persiapan sampel, tahap kedua adalah isolasi selulosa, tahap ketiga adalah sintesis CMC, 
dan tahap keempat adalah karakterisasi CMC . Preparasi sampel dilakukan dengan cara eceng gondok 
dibersihkan, dipotong, dan dikeringkan. Isolasi selulosa dilakukan dengan cara dewaxing, delignifikasi I, 
dehemiselulosa, delignifikasi II. Sintesis CMC dilakukan dengan cara alkalisasi, karboksimetilasi, 
netralisasi, dan pengeringan. Karakterisasi CMC dilakukan dengan uji warna, uji kadar air, uji DS, uji pH, 
uji kadar NaCl, dan uji kemurnian CMC. Karakteristik CMC terbaik diperoleh dari CMC dengan variasi 
jenis pelarut selulosa dengan H2O2 karena memiliki warna yang lebih putih (cerah) dibandingkan dengan 
CMC dari jenis pelarut selulosa yang lain, memiliki kadar air terendah sebesar 8,6625%, memiliki nilai 
DS terbaik 0,95, memiliki nilai pH yang mendekat netral sebesar 7,79, memiliki kadar NaCl yang 
mendekati CMC standar sebesar 1,2859%, dan memiliki kemurnian yang mendekati mutu 1 SNI sebesar 
98,7141%. 
 
Kata Kunci: Eceng Gondok, Isolasi Selulosa, Sintesis CMC, Karaketerisasi 
 
Abstract. The research of CMC synthesis by variations type of cellulose solvent was rarely found. This 
research aim to investigate the CMC characteristics as the result from variation type of cellulose solvent 
which were the basic ingredient of CMC synthesis. The research was consists of four stages, the first 
stage was the preparation of samples, the second phase was cellulose insulation, the third stage was the 
synthesis of CMC, and the fourth stage was the characterization of CMC. Sample preparation was done 
by cleaning, cutting and drying the water hyacinth. Cellulose insulation was done by dewaxing, 
delignification I, dehemicellulose, delignification II. Synthesis CMC was done by alkalization, 
carboxymethylation, neutralization, and drying. Characterization of CMC was done by color test, water 
content test, DS test, pH test, NaCl content test, and purity of the CMC test. The best characteristic of 
CMC was obtained by using H2O2 as variation type of cellulose solvent because it produced a white color 
(brighter) of CMC than any other type of cellulose solvent, the lowest water content which is 8.6625%, 
the best DS value which is 0.95, pH value approach  neutral 7.79, NaCl content 1.2859% which approach 
to CMC standard, and purity 98.7141% which approach  SNI quality 1. 
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PENDAHULUAN 
 Eceng gondok merupakan tanaman air  
yang hidup di daerah tropis maupun subtropis. 
Struktur anatomi eceng gondok terdiri dari 
struktur batang, struktur daun, dan struktur 
akar. Batang tanaman eceng gondok (petiola) 
yang berbentuk bulat menggembung, di 
dalamnya penuh dengan ruang-ruang udara 
yang berfungsi untuk mengapung di atas 
permukaan air [1]. Komposisi kimia ecneg 
gondok tergantung pada kandungan unsur hara 
tempat tumbuhnya dan sifat daya serapan 
tanaman tersebut. Eceng gondok mempunyai 
sifat-sifat yang baik antara lain dapat 
menyerap logam-logam berat. Kandungan 
kimia serat eceng gondok terdiri atas 60% 
selulosa, 8% hemiselulosa, dan 17% lignin [2].  
 Proses isolasi selulosa eceng gondok ini 
dilakukan dengan metode campuran yaitu 
kimiawi dan mekanik [3]. Proses tersebut 
antara lain dewaxing, delignifikasi I, 
dehemiselulosa, delignifikasi II, dan selulosa 
hasil isolasi yang diperoleh. Setelah itu 
selulosa dari eceng gondok akan disintesis 
menjadi CMC melalui tahap alkalisasi dan 
karboksimetilasi. Faktor yang perlu 
diperhatikan dalam isolasi selulosa adalah pH 
pada saat proses delignifikasi. Pada proses ini 
setiap pelarut yang digunakan memiliki pH 
optimum masing-masing dimana pada 
penelitian ini pH pada proses delignifikasi 
dikontrol sebesar 10. Variasi pelarut yang 
digunakan saat proses delignifikasi adalah 
H2O2, NaClO, dan NaOH. Sedangkan untuk 
sintesis CMC, proses yang perlu diperhatikan 
adalah alkalisasi dan karboksimetilasi. Pada 
proses alkalisasi NaOH akan mengembangkan 
selulosa agar reaksi substitusi lebih mudah 
terjadi. Pada proses karboksimetilasi natrium 
kloroasetat akan mensubtitusi gugus OH pada 
selulosa dengan gugus CH2COONa [4]. 
 kualitas selulosa ditentukan berdasarkan 
warna, kadar air, dan rendemennya. 
Sedangkan untuk kualitas CMC ditentukan 
berdasarkan warna, kadar air, derajat substitusi 
(DS), pH, kadar NaCl, dan kemurniannya. 
Semua uji kualitas CMC akan dibandingkan 
dengan SNI 06-3736-1995 dan didukung 
dengan analisis dari spektra FT-IR selulosa 
dan CMC. 
   

METODE 

Preparasi Sampel 

 Eceng gondok berasal dari sungai di 
Desa Sidorejo, Krian, Sidoarjo. Tangkai eceng 
gondok dibersihkan dengan air bersih. 
Dijemur hingga kering selama 5 hari.  
Dipotong dan dihaluskan menggunakan 
blender lalu disaring dengan saringan 50 mesh.  

Isolasi Selulosa 
 Isolasi selulosa dilakukan beberapa 
tahap yaitu dewaxing dengan ditambahkan 
toluena dan etanol dengan perbandingan 2:1, 
delignifikasi I dengan variasi H2O2, NaClO, 
dan NaOH pada pH 10, dehemiselulosa 
dengan ditambahkan NaOH 17,5%, 
delignifikasi II ditambahkan seperti 
delignifikasi 1 dan diatur pH nya kembali 
sampai menunjukkan pH 10. 

Sintesis CMC 
 Sintesis CMC melalui tahap alkalisasi 
dengan ditambahkan 25 mL isopropanol 99% 
dan 100 mL metanol 96% diaduk dengan 
heater stirrer slama 10 menit. Lalu 
ditambahkan NaOH 10% dan diaduk dengan 
heater stirrer. Setelah 1 jam, ditambahkan 
natrium kloroasetat 98% diaduk dan 
dipanaskan pada suhu 55

o
C selama 3 jam 

menggunakan heater stirrer. Setelah itu 
dinetralkan dan dikeringkan dengan oven.  
Lebih ringkasnya prosedur akan disajikan 
dalam gambar 1. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifikasi CMC 

Preparasi serat 

Dewaxing 

Delignifikasi II 

Netralisasi dan pengeringan 

Alkalisasi dan 

karboksimetilasi 

Selulosa Hasil Isolasi 

Penghilangan 

Hemiselulosa 

TAHAP 1 PREPARASI SAMPEL 

TAHAP 2 EKSTRAKSI SELULOSA 

TAHAP 3 

SINTESIS CMC 

TAHAP 4 

IDENTIFIKASI  CMC 

CMC Hasil Sintesis 

Dikarakterisasi meliputi uji tekstur, uji warna, uji DS, uji pH, uji 

kadar NaCl, kemurnian CMC, persen hasil CMC, rendemen 

CMC, dan penentuan gugus fungsi dengan FT-IR 

Dikarakterisasi meliputi uji tekstur, uji 

warna,  penentuan gugus fungsi dengan 

FT-IR dan ditentukan rendemennya 

Delignifikasi I 

Ditambahkan 15 mL NaOH dan 

5 gram Natrium Kloroasetat 

Ditambahkan dengan pelarut NaClO 

3%, H2O2 3%, dan NaOH 3% 
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Gambar 1. Bagan Prosedur Sintesis CMC 

Analisis Kadar Air dan Kadar Selulosa 

Uji Kadar Air 
 Selulosa kering ditimbang dan 
dikeringkan dengan oven pada suhu 105

o
C 

selama 1 jam. Ditimbang beratnya dan 
dimasukkan ke dalam oven dan ditimbang lagi 
sampai berat konstan. 

Analisis Kadar Air, DS, pH, Kadar NaCl, 

dan Karakteristik CMC 

Uji Kadar Air 
 CMC kering ditimbang dan dikeringkan 
dengan oven pada suhu 105

o
C selama 1 jam. 

Ditimbang beratnya dan dimasukkan ke dalam 
oven dan ditimbang lagi sampai berat konstan. 

Uji DS 
 CMC kering ditanur selama 5 jam pada 
suhu 750

o
C. dipindahkan ke dalam oven 

selama 12 jam suhu 110
o
C dan kemudian 

dimasukkan ke dala eksikator selama 2 jam. 
Sedikit dari abu tersebut dilarutkan dalam 
akuademin dan ditambahkan metil merah lalu 
dititrasi dengan H2SO4 0,1 N. 

Uji pH 
 CMC kering ditambahkan akuademin 
dan dipanaskan sampai suhu 70

o
C sampai 

CMC larut. Setelah dingin diukur pH nya. 

Uji Kadar NaCl 
 CMC kering diencerkan dengan 
akuademin dan ditambahkan indicator K2CrO4 
lalu dititrasi dengan AgNO3.  

Uji Karakteristik CMC 
 Karakteristik CMC merupakan uji 
kemurnian CMC dengan cara 100% dikurangi 
dengan kadar NaCl tanpa dikurangi dengan 
kadar natrium glikolat.  

Teknik Analisis Data 
 Data dianalisis secara statistik 
menggunakan SPSS 16 dengan uji ANAVA 
satu jalur menggunakan nilai signifikansi 
p<0,05. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Hasil yang didapatkan pada penelitian 
ini dapat dilihat pada tabel 1 yang menjelaskan 
tentang kadar air dan rendemen dari selulosa 
hasil isolasi.  
Tabel 1. Hasil Kadar Air dan Rendemen dari 
Selulosa Hasil Isolasi 

Jenis 

Pelarut 

Kadar Air 

(%) 

Rendemen 

(%) 
Selulosa Std 18,7413  
H2O2 20,5178 28,0076 
NaClO 21,0432 29,2926 

NaOH 20,7656 31,3083 

 
dari tabel 1. dijelaskan bahwa rendemen 
selulosa setiap variasi jenis pelarut berbeda 
dimana selulosa dengan pelarut H2O2 memiliki 
rendemen paling kecil dibandingkan dengan 
selulosa dengan pelarut NaClO dan NaOH. 
Hal ini dikarenakan selulosa dengan pelarut 
H2O2 memiliki perlakuan paling efektif 
terhadap proses isolasi selulosa.yang dikontrol 
pada pH 10. Dikarenakan pada pH 10 
peroksida akan terdekomposisi menjadi ion 
perhidroksil (HOO

-
). Ion perhidroksil sebagai 

bahan yang aktif bereaksi dengan struktur 
karbonil pada lignin sehingga lignin terurai 
dan larut sehingga selulosa dengan pelarut 
H2O2 juga memiliki warna yang lebih cerah 
dibandingkan dengan selulosa dengan pelarut 
lainnya. Kecerahan tersebut menunjukkan 
bahwa serat-serat selain selulosa seperti lignin 
dan hemiselulosa berhasil didegradasi dengan 
perlakuan yang diberikan saat tahap isolasi 
[5][6][7]. Keefektifan pelarut H2O2 pada 
proses isolasi selulosa menghasilkan hasil 
yang sebanding antara rendemen dan warna 
dimana semakin kecil rendemen maka 
semakin banyak pula lignin dan hemiselulosa 
yang terdegradasi sehingga menghasilkan 
warna yang lebih cerah dan Selulosa dengan 
pelarut NaClO dan NaOH yang memiliki 
rendemen lebih besar dan memiliki warna 
yang kurang cerah mengindikasikan bahwa 
lignin pada selulosa tersebut belum 
terdegradasi secara sempurna sehingga proses 
isolasi selulosa dengan pelarut NaClO dan 
NaOH kurang efektif dilakukan pada pH 10.  
 Setelah selulosa hasil isolasi diperoleh, 
maka selulosa tersebut disintesis menjadi 
CMC. Sintesis CMC dilakukan dengan proses 
alkalisasi, karboksimetilasi, netralisasi, dan 
pengeringan. Proses alkalisasi merupakan 
proses saat terjadi reaksi substitusi antara 
gugus hidroksil dengan NaOH menghasilkan 
natrium selulosa. Sedangkan karboksimetilasi 
merupakan proses dimana terjadi reaksi 
substitusi terjadi antara gugus Na pada natrium 
selulosa dengan gugus natrium kloroasetat 
menghasilkan CMC. CMC tersebut kemudian 
dinetralkan dengan ditambahkan asam asetat 
dikarenakan pada saat proses sintesis suasana 
CMC dalam keadaan alkali. Kemudian CMC 
tersebut diidentifikasi dengan uji kadar air, 
DS, pH, kadar NaCl, karakteristik (kemurnian 
dikurangi dengan kadar NaCl tanpa dikurangi 
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kadar natrium glikolat), dan rendemen dari 
CMC. Hasil uji CMC yang diperoleh dapat 

dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Kadar Air, DS, pH, Kadar NaCl, Karakteristik, dan Rendemen dari CMC 
CMC Variasi 
Jenis Pelarut 

Kadar 
Air (%) 

DS pH Kadar 
NaCl (%) 

Karakteristik 
(%) 

Persen 
Hasil (%) 

Rendemen 
(%) 

CMC Std 8,7025 0,95 7,53 0,8962 99,1038 - - 
CMC H2O2 8,6625 0,95 7,79 1,2859 98,7141 61,6094 91,8979 
CMC NaClO 11,2485 0,74 8,30 1,5976 98,4024 64,6538 96,4402 
CMC NaOH 12,3592 0,64 8,42 1,9678 98,0322 77,7796 116,0168 

 
dari tabel 2 dapat dijelaskan bahwa hasil dari 
setiap CMC baik standar maupun hasil sintesis 
memiliki nilai yang variatif. Pada uji derajat 
substitusi (DS) cmc standar dan CMC dengan 
pelarut H2O2 memiliki nilai yang sama sebesar 
0,95 sedangkan untuk CMC dengan pelarut 
NaClO memiliki nilai DS sebesar 0,74 dan 
CMC dengan pelarut NaOH sebesar 0,64. 
Semakin besar nilai DS maka semakin besar 
pula kelarutan CMC di dalam air [8]. 
Perbedaan jenis pelarut selulosa yang  
digunakan sebagai bahan dasar CMC juga 
mempengaruhi nilai DS CMC. Selulosa yang 
memiliki karakteristik lebih baik memiliki 
nilai DS yang lebih baik pula. 
 Kadar NaCl merupakan hasil samping 
dari reaksi sintesis CMC. Selain itu hasil 
samping lain dari reaksi CMC adalah natrium 
glikolat. Namun pada penelitian ini tidak 
dilakukan pengujian pada kadar natrium 
glikolat. Reaksi yang terjadi saat proses 
sintesis CMC sebagai berikut.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dan menghasilkan produk samping sebagai 
berikut. 
 
 
 
 
  
 Kadar NaCl sangat mempengaruhi 
kemurnian (karakteristik) CMC. Semakin 
tinggi kadar NaCl maka semakin rendah pula 

kemurnian CMC yang dihasilkan. Hal ini 
didukung oleh penelitian sebelumnya yang 
menunjukkan semakin besar jumlah natrium  
 
glikolat maka kadar NaCl yang dihasilkan juga 
semakin besar. Hal ini dikarenakan NaCl 
merupakan hasil samping reaksi sintesis CMC 
akibat kelebihan reagen yang ditambahkan [9]. 
Pada penelitian ini kadar NaCl terbaik terdapat 
pada CMC dengan pelarut H2O2 sebesar 
1,2859%. Perbedaan jenis pelarut pada 
selulosa yang dijadikan bahan dasar sintesis 
CMC dapat dilihat juga mempengaruhi kadar 
NaCl dari CMC. Hal ini dikarenakan selulosa 
dengan pelarut H2O2 memiliki karakteristik 
terbaik yang dapat mensubstitusi gugus 
natrium kloroasetat lebih baik  dibandingkan 
pelarut lainnya sehingga meminimalkan 
produk samping berupa NaCl. 
 karakteristik CMC yang dimaksud pada 
penelitian ini adalah kemurnian CMC 
dikurangi oleh kadar NaCl tanpa dikurangi 
kadar natrium glikolat. Karakteristik CMC 
juga memberikan hasil yang lebih baik pada 
CMC dengan pelarut H2O2 meskipun tidak 
berbeda secara signifikan. Namun ketika diuji 
statistik menggunakan SPSS 16, perbedaan 
jenis pelarut selulosa mengakibatkan hasil dari 
karakteristik CMC berbeda secara signifikan. 
Hal ini ditunjukkan dengan uji anava pada 
karkateristik CMC yang menghasilkan nilai 
signifikansi <0,05 sehingga ada pengaruh 
perbedaan jenis pelarut selulosa terhadap 
karakteristik dari CMC. 
 

KESIMPULAN  
 Berdasarkan penelitian yang sudah 
dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu, 
perbedaan jenis pelarut selulosa yang 
merupakan bahan dasar dari sintesis CMC 
mempengaruhi hasil dari semua uji CMC dan 
karakter CMC terbaik terdapat pada selulosa 
dengan pelarut H2O2. Penelitian lebih lanjut 
diperlukan dalam pengembangan sintesis 
CMC dengan variasi pelarut selulosa terutama 
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menganalisis kadar selulosa pada selulosa 
hasil isolasi dan kadar natrium glikolat pada 
CMC hasil sintesis.  
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